
 
 جدول مقایسه محصولات روان کننده بتن شرکت شیمی ساختمان آبادگران

 

انواع بتن و شرایط تولید 

 بتن
P.A.PLAST-

201 
P.A.PLAST-

203 
P.A.PLAST-

204 
POZZOCRETE 

 ×   × × قطعات پیش ساخته

 ×   × × های خودتراکمبتن

ریزی در مقاطع باریک بتن

 و پرآرماتور
        

         های نفوذناپذیربتن

         های توانمندبتن

         های پرمقاومتبتن

         ریزی با قالب لغزندهبتن

         های غلتکیبتن

         بتن آماده

         رماریزی در گبتن

         ریزی در سرمابتن

افزایش دوام بتن در مناطق 

 سردسیر
        

بهبود شکل خمیری بتن و 

 جبران کسری فیلر
    ×   

ساخت بتن با مصالح 

سنگی شکسته و با اندازه 

 اسمی بزرگ

    ×   

ساخت بتن در مناطق آب 

و هوایی شدید و فوق 

 العاده شدید

        

         های دریاییسازه

         سدها

های انتقال ها و تونلکانال

 آب
        



های آب و تصفیه خانه

 فاضلاب
        

افزایش مقاومت خمشی و 

 کششی بتن
        

افزایش مقاومت فشاری در 

 سنین کم
× × × × 

         ریزی به روش پمپیبتن

های حمل بتن در مسافت

 طولانی
        

 


